Karbondan (CFRP) hava silindirleri
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Hava silindirleri ve mandreller, agirliklarini azaltmak, ylksek donme hizlariicin iyi
titresim tutumuna ulasmak veya bu ylkte sapmayi en aza indirmek icin CFRP'den
(karbon fiber takviyeli plastik) yapilir.Millerin Gretimi, teknik verilere bagli olarak
aliminyum veya celik malzemesinden yapilmaktadir. Agirhgin distrtlmesi ve dustk
atalet momenti sayesinde (hem eksenel olarak hem de rotasyonda), yiksek devir
sayilarinda titresimleri azaltilabilir. Sonuc olarak, baski kalitesi artirilabilir ve baski
sirasindaki atiklar azaltilabilir.Blyik baski genisliklerinde, yiksek basincinda ve ylksek
baski hizlarinda kullaniimalidir.

Celikile karsilastirildiginda, CFRP silindirler cok sayida avantaja sahiptir:

e Onemli agirlik azalmasi - celikten %70'e kadar daha hafif
k e CFRP prosese bagli hesaplanabilir titresim sénimleme dzelliklerine sahiptir J




K e |htiyaca gore ylksek veya dUsuk sertlik \
e Yiksek sicaklik dayanimi ve 1siya maruz kalma durumunda sekil stabilitesi
e Gereksinim profiline bagl olarak farkl (kendi) rezonans frekanslar
mUmkUndar
e Korozyona ve solvente karsi yliksek dayanim
e Malzeme yorgunluguna karsi yiksek dayanim

Yizey kaplamasina gelince, celik borulari kaplamak icin kullanilabilecek cogu malzeme
CFRP borularricin de s6z konusudur: Gereksinime gore standart olarak seramik
(tungsten karbur), krom, cesitli elastomerler ve poliliretan vb. ile kaplama
mUmkUndar.Rossini teknik departmani 6zel sorulariniz icin de hizmetinizdedir.

Yapi

Karbon, alasim veya paslanmaz celik mandreller, makine Ureticisi (OEM) tarafindan
talep edilen 6zelliklere gbre uygulanan yike ve izin verilen sapmaya bagli olarak
boyutlandirilan karbon fiber borularla birlestirilir. Pnématik mandreller, kapali hazneli
Ozel basinch hava dagitim devresine sahiptir. Talep (izerine karbon boru ve
mandrellerin ylzey kaplamasi saglanir.

Ozellikler

Karbon fiber boru Karbon fiber tipi ve depozisyon aclilari dis capa gore, uzunluklar ve kabul
edilen maksimum sapma uygulanan ytke gore

Mandrel malzemesi Karbon gelik Alasim Celigi Paslanmaz Celik
Sleeve montajiicin basinghhava  Basinc: 12-20 [Bar] 174 - 290 [PSI] - Debi : 10 [NI/dak]

isleme toleransi Hassas taslama ile dis ylzey bitisi (Ra 0,8). Paralellik ve esmerkezlilik
toleransi < 0.01 [mm)]

Yiizeysel bitisler Karbon fiber boru ylizeyi, OEM taleplerine gore dogal bitis (karbon fiber ve
epoksi recine), kalin krom kaplama, tungsten karbtir vb. ile tedarik edilebilir

Balanslama derecesi DIN ISO Standart G6.3 1000 RPM’'de
1940-1S
Tedarik edilebilen aksesuarlar Yataklarin kaymasi icin sertlestirilmis burclar

Mandrel veya makara, makine Ureticisi tarafindan belirlenen cizim ve proje
ozelliklerine gore tedarik edilir.
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